
تکنولوژی 
نساجی

محمدرضا احمدزاده1 ، پوريا نوروز كرمانشاهی2 ، پريا محمدی1

چكيده :
پارچه،  كيفی  از خصوصيات  يكی 
افت آن است. افت واژه اي است 
كه جهت تشريح مقدار آويختگي 
كار  به  خود  وزن  تحت  پارچه 
در  پارچه  افت  مقدار  مي رود. 
خوب به نظر رسيدن ظاهر پارچه 
فوق العاده اهميت دارد و بايستي 
به  بسته  آن  مقدار  نمود  توجه 
متفاوت   ، پارچه  مصرف  مورد 
نمي توان  دليل  به همين  مي باشد 
خوب  واژه هاي  با  را  افت  مقدار 
تحقيقات  نمود.  توصيف  بد  و 
نشان داده است كه وزن پارچه، 
مقاومت  و  خمشی  مقاومت 
)شلی  بافت  نوع  تابع  كه  برشی 
و  پارچه  تراكم  بافت(،  سفتی  و 
از  ميباشند  دهنده  تشكيل  الياف 
پارچه  آويزش  در  موثر  عوامل 
نوع  اثر  پروژه  اين  در  هستند. 
آويزش  ميزان  بر  تراكم  و  بافت 
قرار  بررسی  مورد  )افت(  پارچه 
ميزان  منظور  اين  برای  می گيرد. 
از  استفاده  با  ها  پارچه  آويزش 
 BS 5058 روش تست استاندارد 
گيری  اندازه  كيوسيک(  )دستگاه 
می شود. نتايج با استفاده از نرم 
افزار آماری SPSS مورد تجزيه و 
تحليل قرار می گيرد. اين كار در 
دوسطح توصيفی و تحليلی انجام 

می شود. 
برای تجزيه و تحليل آماری نتايج 
بدست آمده، از آزمون های آماری 
Kruskal- و   ANOVA NPar

طبق  شد.  استفاده   Wallis
انجام  آماری  تحليل  و  تجزيه 
بين  داری  معنی  اختلاف  شده، 
ضرايب آويزش نمونه ها با تراكم 
ديده  مختلف  بافت  انواع  و   ها 
پارچه  مورد  در  بجز  شود،  نمی 
سرژه ZS- 3/1 با تراكم 18 كه 
از  آن  آويزش  ضريب  ميانگين 

مابقی نمونه ها بيشتر بود.

مقدمه  .1
است  پارچه   در   شده  ایجاد  شكل  تغییر  افت 
بخشی  تنها  که  موقعی  خودش  وزن  اثر  در 
رفتار  باشد.  گرفته  قرار  چیزی  روی  بر  آن  از 
همچنین  و  پوشاک  طراحی  برای  پارچه  افت 
یک  که  موقعی  کامپوزیتی  منسوجات  برای 
ترکیب  از  قبل  قالب  یک  سطح  روی  بر  پارچه 
می  مهم  خیلی  است  گرما  و  فشار  تحت  شدن 
 Chu توسط  قبلًا  مورد  این  در  مطالعات  باشد. 

یک  کیوسیک  سپس  شد،  شروع  همكارانش  و 
شده  تعریف  سنج  افت  اصول  براساس  دستگاه 
بسیاری  کرد.  معرفی  همكارانش  و   Chu توسط 
از مطالعات آزمایشی و تئوری شامل شبیه سازی 
کارهای  شد.  انجام  آنها  از  بعد  کامپیوتری  های 
تحقیقاتی مختلفی بر روی افت یا آویزش پارچه 
انجام  تحقیقات  جمله  از  است،  شده  انجام  ها 
پارچه،  افت  رفتار  مدلسازی  به  توان  می  گرفته 
مختلف،  های  پارچه  افت  رفتار  بینی  پیش 

تاثیرنوعبافت
وتراکمبرافتپارچه

 جدول 1- مشخصات پارچه ها

نمره نخ تار تراكم تارجنس نخطرح بافتردیف
 Neنمره نخ پود تراكم پود

Ne

2620/2188پنبه 100%پاناما 12/2

2620/2198پنبه 100%پاناما 22/2

2620/2208پنبه 100%پاناما 32/2

2620/2188پنبه 100%ريپس افقي4

2620/2198پنبه 100%ريپس افقي5

2620/2208پنبه 100%ريپس افقي6

2620/2188پنبه 100%تركیبي پاناما-ريپس7

2620/2198پنبه 100%تركیبي پاناما-ريپس8

2620/2208پنبه 100%تركیبي پاناما-ريپس9

103/1 S 2620/2188پنبه 100%سرژه

113/1 S 2620/2198پنبه 100%سرژه

123/1 S 2620/2208پنبه 100%سرژه

133/1 Z 2620/2188پنبه 100%سرژه

143/1 Z 2620/2198پنبه 100%سرژه

153/1 Z 2620/2208پنبه 100%سرژه

16Z و S 2620/2188پنبه 100%تركیبي سرژه

17Z و S 2620/2198پنبه 100%تركیبي سرژه

18Z و S 2620/2208پنبه 100%تركیبي سرژه
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توان سایه نمونه را مشاهده و اندازه گرفت. قطر 
باشد.  متر می  18 سانتی  نگهدارنده  دیسک 

دارد)  بستگی  پارچه  نوع  به  نیز  ها  نمونه  قطر 
متر  سانتی   30 ای  پنبه  پارچه  برای  اینجا  در 
است(. اساس کار دستگاه را می توان به صورت 

4 مشاهده کرد. شماتیک در شكل 
نور عمود بر سطح دیسک به پارچه برخورد کرده 
افقی تشكیل  بر روی یک سطح  پارچه  و تصویر 
زیر  رابطه  طبق  آویزش  مقدار ضریب  گردد.  می 

تعریف می شود.

3. بحث و ارزيابی نتايج:
بر  پارچه  بافت  نوع  و  تراکم  تاثیر  بررسی  برای 
آماری  تحلیل  و  تجزیه  از  آویزش(  )ضریب  افت 
استفاده شد. برای این کار ما از نرم افزار آماری 

یا  پودی، حلقوی  تاری  پارچه های  رفتار  بررسی 
کشباف ساده )بدون درز و درز دار(، تاثیر دوخت 
جدید  دستگاه  معرفی  و  پارچه،  آویزش  میزان  بر 
برد.  نام  توان  می  را  پارچه  افت  ارزیابی  برای 
در  خاصی  تحقیقاتی  تحقیقات،کار  این  میان  در 
بر  پارچه  تراکم  و  بافت  نوع  اثر  بررسی  مورد 
ما  ازاینرو  است.  نشده  گزارش  پارچه  افت  میزان 
تراکم  و  بافت  نوع  اثر  بررسی  به  تحقیق  این  در 
برای  پردازیم.  می  پارچه  افت  بر  مختلف  های 
مختلف  بافتهای  با  ای  پنبه  پارچه  از  ما  کار  این 
سرژه  و   S سرژه  ریپس،   – پاناما  پاناما،  ریپس، 
 20 19 و   ،18 تراکم های  با  و  آنها  و ترکیب   Z

کنیم. می  استفاده 

2. بخش تجربی
2-1. مواد و وسايل 

تراکم  با  ای  پنبه   %100 پارچه  از  پروژه  این  در 
یعنی  پود   در  مختلف  تراکم  سه   ( مختلف  های 
18، 19 و 20( و  همچنین 6 طرح بافت متفاوت 
 ،S سرژه  –پاناما،  ریپس  پاناما،  ریپس،  یعنی   (
S�Z( استفاده می  شود. پارچه  Z و سرژه  سرژه 
مشخصات  اند.  شده  شسته  و  سفیدگری  قبلًا  ها 

پارچه ها در جدول 1 آمده است.  
می  نشان  را  ها  پارچه  بافت  طرح  نیز   2 تصویر 
بافت  معمولی  و  میكروسكوپی  تصاویر  دهد. 
سرژه ZS 3/1 در شكل 3 نشان داده شده است. 
بر  پارچه  تراکم  و  بافت  نوع  تاثیر  بررسی  برای 
کیوسیک  افت  ازمایش  دستگاه  از  افت  رفتار 

استفاده می شود.

2-2. روش آزمايش
بافت  نوع   6 و  تراکم  نوع  سه  اینكه  به  توجه  با 
خواهیم  مختلف  پارچه  نوع   18 داریم،  مختلف 
داشت که مشخصات آنها در جدول 1 آمده است. 
روش  از  پارچه  افت  میزان  گیری  اندازه  برای 
کیوسیک(  )دستگاه   BS 5058 استاندارد  تست 

استفاده می شود. 
نمونه  گرفتن  قرار  بر  دستگاه  این  کار  اساس 
ای  دایره  صفحه  دو  بین  شكل  ای  دایره  پارچه 
باشد.  می  نمونه  سایه  گیری  اندازه  و  کوچكتر 
لبه های پارچه از بین صفحات بیرون زده و تحت 
تاثیر وزن خودآویزان می شود. با تابیدن نور می 

شكل2-  طرح های بافت پارچه های مختلف

ریپس افقي

ترکیبي پاناما 2/2  و ریپس افقي
Z 3/1 و S 3/1 ترکیبي سرژه

Z 3/1 سرژهS 3/1 سرژهپاناما 2/2

3/1 S -Z شكل3- تصاوير بافت تركيبی سرژه

شكل 4.  اساس كار دستگاه اندازه گيری افت 
پارچه كيوسيک

آينه

منبع نور

شيشه

ميز

نمونه آويخته شده
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تجزیه  افزار  نرم  این  از  استفاده  با  کردیم.  استفاده   16 ویرایش   SPSS
و  جداول  که  شد.  انجام  تحلیلی  و  توصیفی  سطح  دو   در  ها  تحلیل  و 
داده  توضیح  زیر  در  جداگانه  صورت  به  پارچه  هر  به  مربوط  توضیحات 

شده است.

آمار توصيفي  .3-1
تغییرات، مینیمم،  پارچه، دامنه  تعداد  آماری شامل  پارامترهای   2 در جدول 
آویزش)%(  به ضریب  مربوط  واریانس  و  معیار  انحراف  میانگین،  ماکزیمم، 

ارائه شده است.تعریف می شود. تراکم مختلف  با سه  پارچه های مختلف 

جدول2- پارامترهای آماری ضریب آویزش)%(پارچه های مختلف با سه تراکم مختلف

NRangeMinMaxMeanStd. DeviationVariance

5.0255.9255.9455.9240.00894.000ضريب آويزش )%( پارچه پاناما- ريپس 2/2- 18

5.0255.9055.9255.9080.01095.000ضريب آويزش )%( پارچه پاناما- ريپس 2/2- 19

5.0155.9155.9255.9140.00548.000ضريب آويزش )%( پارچه پاناما- ريپس 2/2- 20

5.0055.9255.9255.9200.00000.000ضريب آويزش )%( پارچه ريپس 18-2/2

5.0255.9255.9455.9320.01095.000ضريب آويزش )%( پارچه ريپس 19-2/2

5.0255.9255.9455.9300.01000.000ضريب آويزش )%( پارچه ريپس 20-2/2

5.0155.9255.9355.9240.00548.000ضريب آويزش )%( پارچه پاناما 18-2/2

5.0255.9155.9355.9220.01095.000ضريب آويزش )%( پارچه پاناما 19-2/2

5.0255.9255.9455.9240.00894.000ضريب آويزش )%( پارچه راناما 20-2/2

18 -3/1 -Z 5.0255.9155.9355.9180.01095.000ضريب آويزش )%( پارچه سرژه

19 -3/1 -Z 5.0255.9155.9355.9260.00894.000ضريب آويزش )%( پارچه سرژه

20 -3/1 -Z 5.0155.9255.9355.9260.00548.000ضريب آويزش )%( پارچه سرژه

18 -3/1 -S 5.0255.9255.9455.9320.01095.000ضريب آويزش )%( پارچه سرژه

19 -3/1 -S 5.0155.9355.9455.9360.00548.000ضريب آويزش )%( پارچه سرژه

20 -3/1 -S 5.0355.9155.9455.9240.01517.000ضريب آويزش )%( پارچه سرژه

18 -3/1 -ZS 5.0355.9255.9555.9360.01342.000ضريب آويزش )%( پارچه سرژه

19 -3/1 -ZS 5.0155.9155.9255.9140.00548.000ضريب آويزش )%( پارچه سرژه

20 -3/1 -ZS 5.0155.9155.9255.9180.00447.000ضريب آويزش )%( پارچه سرژه

جدول 3- پارامترهای آماری ضریب آویزش)%(  پارچه های مختلف

NMean Std.
DeviationStd. Error

 95%Confidence Interval for
Mean

MinimumMaximum
 Lower
Bound

 Upper
Bound

1555.9153.01060.0027455.909555.921255.9055.94پارچه پاناما- ريپس 2/2

0024855.922055.932755.9255.94..1555.927300961پارچه ريپس  2/2

1555.9233.00816.0021155.918855.927955.9155.94پارچه پاناما  2/2

1/3 -Z 1555.9233.00900.0023255.918455.928355.9155.93پارچه سرژه

1/3 -S 1555.9307.01163.0030055.924255.937155.9155.94پارچه سرژه

1/3 -ZS 1555.9227.01280.0033055.915655.929855.9155.95پارچه سرژه

Total9055.9238.01118.0011855.921455.926155.9055.95
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تحليلی آمار   .1-3
اثر نوع بافت پارچه 1-2-3. بررسی 

هم  با  کلی  طور  به  پارچه  نوع  شش  هر  آویزش  ضریب  بخش  این  در   
 3 نتایج در جداول مربوطه داده شده است. در جدول  مقایسه می شود، و 
ماکزیمم  مینیمم،  معیار،  انحراف  میانگین،  تعداد،  شامل  آماری  پارامترهای 
برای تجزیه  ارائه شده است.  پارچه هاي مختلف  آویزش)%(  .... ضریب  و 

ANOVA استفاده شد.  و تحلیل کلی داده ها از آزمون 
با توجه به جدول 4 و آزمون )ANOVA( انجام گرفته بر روی داده ها، از 
sig بدست آمده کوچكتر از 0/05 میباشد آزمون معني دار  آنجائیكه مقدار 
یعنی حداقل ضریب  میگردد،  پذیرفته  و فرض یک  رد  و فرض صفر  بوده 

از پارچه ها با دیگر پارچه ها تفاوت دارد.  آویزش مربوط به یكي 
استفاده   Post Hoc آزمایشات  از  داده ها  دقیق تر  تحلیل  و  تجزیه  برای 
شد، برای این منظور داده ها در دو زیر مجموعه تقسیم بندی شدند. و بر 

)باید  اعمال شد.    )Duncan( و   )Tukey B( آزمون های روی هر کدام 
با  است(.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  اینجا  در  پارچه  نوع  اثر  که  کرد  اشاره 
 )Duncan( و   )Tukey B( بندي  گروه  آزمون  دو  و   5 جدول  به  توجه 

ANOVA جدول 4- نتایج آزمون 

 Sum of
Squares

df
 Mean
Square

FSig.

Between Groups.0025.0003.676.005

Within Groups.00984.000--

Total.01189---

)Duncan( و )Tukey B( جدول5 – نتایج آزمون گروه بندی 

Subset for alpha = 0.05
Nنوع پارچه

21

پارچه پاناما- ريپس 55.9153152/2

Tukey Ba

55.922755.9227151/3 -ZS پارچه سرژه

55.923355.9233151/3 -Z پارچه سرژه

پارچه پاناما  55.923355.9233152/2

پارچه ريپس  55.9273152/2

55.9307151/3 -S پارچه سرژه

پارچه پاناما- ريپس 55.9153152/2

Duncana

55.922755.9227151/3 -ZS پارچه سرژه

55.923355.9233151/3 -Z پارچه سرژه

پارچه پاناما  55.923355.9233152/2

پارچه ريپس  55.9273152/2

55.9307151/3 -S پارچه سرژه

.063.057.Sig
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 15.000.

جدول 6. مقایسه ضریب آویزش پارچه هابا تراکم های مختلف

ضریب آویزش )%(

NMean Rankنوع پارچه

511.40پارچه  پاناما- ريپس 2/2- 18

55.40پارچه  پاناما- ريپس 2/2- 19

57.20پارچه  پاناما- ريپس 2/2- 20

55.00پارچه  ريپس 2/2- 18

59.80پارچه  ريپس 2/2- 19

59.20پارچه  ريپس 2/2- 20

58.40پارچه  پاناما  2/2- 18

57.80پارچه  پاناما  2/2- 19

57.80پارچه  پاناما  2/2- 20

18 -3/1 -Z 55.90پارچه سرژه

19 -3/1 -Z 59.30پارچه سرژه

20 -3/1 -Z 58.80پارچه سرژه

18 -3/1 -S 58.50پارچه سرژه

19 -3/1 -S 59.50پارچه سرژه

20 -3/1 -S 56.00پارچه سرژه

18 -3/1 -ZS 512.40پارچه سرژه

19 -3/1 -ZS 54.70پارچه سرژه

20 -3/1 -ZS 56.90پارچه سرژه

شكل5-  روند تغييرات ضريب آويزش براي پارچه هاي مختلف
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تقسیم  دسته  دو  به  آویزش  لحاظ ضریب  از  پارچه  نوع  گرفته شش  انجام 
یكدیگر  با  دسته  یک  در  هاي  پارچه  آویزش  ضریب  بطوریكه  شده اند 
اختلاف معني داری ندارد، اما بین ضریب آویزش پارچه ها از دسته یک با 
پارچه  آویزش  بین ضریب  مثال  برای   ( است  دار  معنی  اختلاف  دو،  دسته 

S اختلاف بیشتر است( 2 و سرژه  پاناما- ریپس و ریپس2/ 
ارائه  مختلف  هاي  پارچه  براي  را  آویزش  ضریب  تغییرات  روند   5 شكل 

مي دهد.

اثر تراکم بر افت پارچه 2-2-3. بررسی 
در  ها  پارچه  آویزش  پارچه، ضریب  افت  بر  پارچه  تراکم  اثر  بررسی  برای 
با هم مقایسه می شوند. برای این منظور، چونكه تعداد  سه تراکم مختلف 
Kruskal-Wallis استفاده  Npar و   نمونه ها کم است از آزمون نرمال 
هاي  تراکم  با  ها  پارچه  به  مربوط  نمونه  تعداد   6 جدول  در  شود.   می 
مورد  براي هر  آویزش  به ضریب  مربوط  رتبه  میانگین  و همچنین  مختلف 
رتبه ضریب  بیان می شود که  نمونه  برای  این جدول  در  است.  ارائه شده 
آویزش پارچه پاناما ریپس با تراکم 18 بالاتر از دو نمونه دیگر است اما در 
توجه  با  ندارد.  وجود  تفاوتی  تراکم  اویزش هر سه  بین ضریب  کلی  حالت 
ریپس  پاناما  پارچه  برای  آمده   بدست   sig مقدار  آنجائیكه  از   7 به جدول 
فرض  دیگر  عبارتی  به  نبوده،  دار  معني  آزمون  میباشد   0/05 از  بزرگتر 

تائید میگردد. یكسان بودن ضریب   مربوط به پارچه هاي فوق 
برای  آمده  بدست   sig مقدار  آنجائیكه  از  جدول7  به  توجه  با  همچنین 
میباشد   0/05 از  بزرگتر    Z سرژه  و   S سرژه  ریپس،  پاناما،  های  پارچه 
آزمون معني دار نبوده، به عبارتی دیگر فرض یكسان بودن ضریب آویزش 

تائید مي گردد.  پارچه هاي فوق  به  مربوط 
تنها در مورد پارچه سرژه ZS که در آن مقدار sig بدست آمده کوچكتر از 
0/05 میباشد آزمون معني دار بوده و فرض صفر رد و فرض یک پذیرفته 
به  مربوط  آویزش  ضریب  نبودن  یكسان  فرض  دیگر  عبارتی  به  میگردد. 
که  گفت  میتوان  فوق  به جداول  توجه  با  و  میگردد  تائید  فوق  هاي  پارچه 
میانگین ضریب آویزش پارچه سرژه ZS- 3/1- 18 بیشتر  از  موارد دیگر 

دارد(. تفاوت  ها  نمونه  تمامی  با  میباشد) 

گيری نتيجه   .4
مورد  )افت(  پارچه  آویزش  میزان  بر  تراکم  و  بافت  نوع  اثر  پروژه  این  در 
استفاده  با  ها  پارچه  آویزش  میزان  منظور  این  برای  گرفت.  قرار  بررسی 
اندازه گیری شد.  )دستگاه کیوسیک(   BS 5058 استاندارد  از روش تست 
قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد   SPSS آماری  افزار  نرم  از  استفاده  با  نتایج 
و  تجزیه  برای  شد.  انجام  تحلیلی  و  توصیفی  دوسطح  در  کار  این  گرفت. 
 ANOVA، NPar تحلیل آماری نتایج بدست آمده، از آزمون های آماری

Kruskal-Wallis استفاده شد.  و 
بین ضرایب  داری  اختلاف معنی  انجام شده،  آماری  طبق تجزیه و تحلیل 
بجز  شود،  نمی  دیده  مختلف  بافت  انواع  و  ها  تراکم  با  ها  نمونه  آویزش 

جدول 7 – نتایج ازمون  Kruskal Wallisبرای پارچه های مختلف

ضریب آویزش )%(نوع پارچه

پارچه پاناما- ريپس

Chi-Square5.672

df2

Asymp. Sig..059

پارچه ريپس

Chi-Square4.560

df2

Asymp. Sig..102

پارچه پاناما

Chi-Square.070

df2

Asymp. Sig..966

Z-پارچه سرژه

Chi-Square2.200

df2

Asymp. Sig..333

S-پارچه سرژه

Chi-Square1.936

df2

Asymp. Sig..380

ZS-پارچه سرژه

Chi-Square8.952

df2

Asymp. Sig..011

آویزش  ضریب  میانگین  که   18 تراکم  3/1با   -ZS سرژه  پارچه  مورد  در 
از آزمون  نتایج بدست آمده  از  با استفاده  بود.  بیشتر  از مابقی نمونه ها  آن 
ANOVA و دیگر آزمون های انجام شده می توان نتیجه گرفت که به جز 
اثر معنی  تراکم  و  بافت  نوع   18 تراکم  با   3/1  -ZS پارچه سرژه  در مورد 

داری بر میزان افت پارچه ندارد.

منابع در دفتر مجله موجود است.
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