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چکیده
ــا نیازهــای  ــق ب ــق شــرایط خــواص ظاهــری آن مطاب ــل انتخــاب فــرش توســط مشــتریان، تطبی ــن عوام ــن و اصلی تری ــروزه یکــی از مهم تری ام
مصرفکننــده می باشــد.در دهه هــای گذشــته انتخــاب فــرش صرفــا بــه عنــوان یــک زیرانــداز خــوب توســط مشــتری ارزیابــی می شــد ولــی امــروزه 
ایــن مشــخصات ظاهــری جــزء دغدغه هــای تولیدکننــدگان فــرش دســتباف و ماشــینی شــده اســت. در ایــن تحقیــق هــدف، مطالعــه تطبیقــی امکان 
و ظرفیــت تغییــر شــرایط تولیــد فــرش ماشــینی و فــرش دســتباف بنــا بــر انتظــارات جدیــد مشــتریان از مشــخصات ظاهــری آنهــا می باشــد. لــذا با 
تحقیــق میدانــی و بررســی شــرایط و ابزارهــای تولیــد در هــردو سیســتم تولیــد فــرش دســتبافت و ماشــینی و البتــه مدنظــر قــراردادن تکنولوژی های 

جدیــد معرفــی شــده، ظرفیــت امــکان تغییــر شــرایط تولیــد متناســب بــا تغییــر ظاهــری مــورد نیــاز بــازار مــورد بررســی و تحلیــل قــرار گرفت.
 بــرای ایــن منظــور 8 مشــخصهی ظاهــری شــامل طــرح و نقــش، رنگبنــدی و 6 گــروه مشــخصات فیزیکــی فرشــها از جملــه ارتفاع پــرز، تراکــم پرز، 
ابعــاد، نــوع گــره، نمــره و تــاب نــخ پــرز، دوام لایــه زیریــن مشــخص شــدند. روش پژوهــش، تحلیــل تطبیقــی تغییــرات ایــن 8 گــروه مشــخصه در 

شــرایط تولیــد در هــر دو گــروه فــرش مــورد نظــر می باشــد.
 اهــم نتایــج ایــن تحقیــق حاکــی از تطبیــق مشــخصه های ابعــاد و طــرح ونقــش و عــدم تطبیــق شــرایط تغییــر در عامل هــای نــوع گــره و تراکــم 

پــرز و رنــگ بنــدی و ارتفــاع پــرز و دوام لایــه زیریــن و نمــره و تــاب نــخ پــرز در دو نــوع فــرش دســتباف و ماشــینی اســت.

مقدمه
فــرش واژه ايســت عربــی کــه در لغــت بــه معنای گســتردن و گســتردنی اســت. 
چنانچــه فــرش بــدون دخالــت ماشــين يعنــی بــا دســت بافتــه شــود، بــه آن 
دســتباف می گوينــد. طبــق روايــات شــاهنامه فردوســی، آغــاز فرشــبافی، رشــتن 
و بافتــن بــه زمــان طهمــورث يعنــی زمــان پيشــداديان بــاز می گــردد. تاريخچــه 
پيدايــش فــرش ماشــينی در کشــورمان نشــان می دهــد کــه ايــن محصــول در 
ايــران عمــری تقريبــا ٤0 ســاله دارد. بــا توجــه بــه حجــم وســيع توليــد انــواع 
ــروش و  ــازار ف ــرايط ب ــود ش ــی، رک ــی و خارج ــای داخل ــا در بازاره کفپوش ه
ــته ها و  ــع آوری خواس ــنجی در جم ــی و بازارس ــروز بازارياب ــتبافت، ام ــرش دس ف
انتظــارات مشــتريان و اصطلاحــات ســليقه بــازار، نقــش موثــری در بــازار فروش 
کفپــوش دارد. تــا بــه امــروز در زمينــه فرش دســتبافت، تغييراتــی در ابعــاد و حتی 
خــارج از محدودهــی اســتاندارد تعييــن شــده و تغييــرات در طراحــی نقشــه فرش 
در رنگ بنــدی انجــام شــده اســت. بســياری از تغييــرات ديگــر بعضــا بخاطــر 
محدوديت هايــی ماننــد حفــظ اصالت هــای توليــد فــرش دســتبافت و بعضــا بــه 
واســطه محدوديــت هــای دار و تجهيــرات توليــد و شــرايط بافنده، تاکنون ميســر 
نشــده اســت ولــی در مــورد فــرش ماشــينی تنــوع مشــخصات فيزيکــی فــرش 
بيشــتر مشــاهده شــده کــه نمونــه آن انــواع فرشــها بــا ابعــاد مختلــف و ســطوح 

برجســته می باشــد.
هــدف اصلــی از تکنيــک تارهــای فــرش دســتباف بــه دو گــروه زيــر و رو، ايجاد 
فاصلــه و فــرم ضربــدر در ميــان چله هــا اســت و در واقــع در تــار فــرش در مســير 
رفــت و برگشــت خــود بــه دور زيــر دار و ســردار، مســيری بــه صــورت ضربــدر 
طــی می کنــد و هميــن ضربــدر و زيگــزاگ اســت کــه چله هــا را بــه دو گــروه 
زيــر و رو تقســيم کــرده اســت. فــرش ماشــينی نيــز از ســه دســته نــخ تــار، پــود 

و نــخ پــرز تشــکيل می شــود. هــر کــدام از ايــن دســته نخ هــا بســته بــه نــوع 
مصــرف در ماشــين طــی عمليــات مقدمات بافندگی شــکل ويــژه خــود را از نظر 
بســته پيــدا می کننــد.  نــخ هــای تــار بــر روی اســتوی ماشــين بافندگــی )بيــم 
ــود در سيســتم  ــای پ ــا( و نخ ه ــا )بويينه ــر روی قرقره ه ــرز ب ــای پ ــا( ، نخ ه ه
جديــد )راپيــری( بــه صــورت دوک هــای پنــج کيلويــی در می آينــد. در تحقيقــی 
طباطبايــی بــا عنــوان پروســه توليد فرش ماشــينی و فرش دســتبافت و مقايســه 
زيبايــی شناســی آن از بعــد باطنــی پروســه توليــد، هــر دو نــوع فــرش را توضيح 
داده و بــه مقايســه ايــن دو محصــول از لحــاظ کيفــی و زيبايــی شناســی پرداخته 
اســت. همچنيــن پازوکــی در اثــر خــود با عنــوان فــرش و کفپوش های ماشــينی 
بــه تحليــل فــرش و کفپوش هــا بــه تعريــف فــرش و کفپوش هــا و توضيــح و 
طبقه بنــدی کفپوش هــای ماشــينی پرداختــه اســت. هژبــر نيــز در پاياننامــه بــا 
عنــوان بررســی مقايســه ای طراحــی 350 تــا 500 شــانه فــرش ماشــينی، بــه 
توضيــح فــرش ماشــينی و همچنيــن شــانه فــرش ماشــينی و مقايســه طــرح و 

نقشــه فــرش پرداخته اســت.

تجربیات/تئوری
روش تحقيق

در ايــن پژوهــش ابتــدا پرسشــنامه های تکميــل شــده از نظــر پاســخ مشــتريان 
امتيــاز دهــی شــده کــه ميانگيــن درجــه تاثيــر )x( 2 گروه خــواص مــورد مطالعه 
و معيارهــای انحــراف معيــار  )SD( و ضريــب تغييــرات )cv( %( در جــدول 1 بــه 

صــورت خلاصــه ذکــر شــده اســت.
پــس از جمــع آوری و معرفــی مشــخصه های ظاهــری موثــر در تعييــن و تعريــف 
ظاهــر فرش هــا بــرای تعييــن درجــه اثــر هريــک از ايــن خــواص، پرسشــنامه ای 

تکنولوژی 
نساجی
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بــرای نظرســنجی از نمونــه آمــاری شــامل 56 نفــر )مطابق فرمــول کوکــران( از 
کارشناســان خبــره و تعــدادی از اســتادان و فــارغ التحصيــلان دانشــگاهی فرش 

دســتبافت در اســتان يــزد طراحی شــد.
 بــرای تعييــن حجــم نمونه گيــری اوليــه، در فاصلــه اطمينــان درصد 95 اســتفاده 
شــد. رويــه تکميــل پرسشــنامه ها بــه روش مصاحبه حضــوری و در شــرايط لزوم 
معرفــی و توصيــف هــر يــک از 12 خــواص عملکــردی، بــرای ايــن مخاطبــان 
بــود. پــس از تکميــل پرسشــنامه ها بــرای خــواص عملکــردی بــا درجــه اثــر 
ــا  ــرای مــوارد ب ــاز 5 و ب ــاد در تعييــن مشــخصه های ظاهــری از امتي بســيار زي

درجــه اثــر ناچيــز بــا امتيــاز يــک اســتفاده شــد.
 نتايــج اســتخراج شــده از پرسشــنامه ها بــا نــرم افــزار Minitab و اجــرای آزمون 
تحليــل واريانــس يــک طرفــی بــه روش آزمــون رتبه بنــدی Tukey و درســطح 
ــر اولويــت  معنــی داری درصــد 5 ، تحليــل وتمــام خــواص براســاس درجــه اث

بنــدی و ســپس گروه بنــدی شــدند.
در نهايــت در ايــن مقالــه بــه مطالعــات تطبيقــی 8 مــورد از خــواص ظاهــری 

فــرش دســتباف و ماشــينی پرداختــه شــد کــه شــامل
1-تطبيق طرح و نقش فرش دستباف و ماشينی 
2- تطبيق رنگ بندی فرش دستباف و ماشينی
 - 3تطبيق ارتفاع پرز فرش دستباف و ماشينی
 - ٤تطبيق تراکم پرز فرش دستباف و ماشينی 

5- تطبيق ابعاد دور فرش دستباف و ماشينی
 - 6تطبيق نوع گره فرش دستباف و ماشينی 

7-تطبيق  نمره و تاب نخ پرز فرش دستباف و ماشينی
8- تطبيق دوام لايه زيرين فرش دستباف و ماشينی است.

بحث و نتایج
نتایج مطالعات آماری

جــدول 1  خلاصــه نتايــج پرسشــنامه های طراحــی شــده در دو فاکتــور 

ــا  ــی فرش ه ــخصات فيزيک ــا و مش ــری فرش ه ــری بص ــخصه های ظاه مش
مرتبــط بــا ظاهــر فــرش را نشــان می دهــد. نتايــج اســتخراج شــده از 
پرسشــنامه ها بــا نــرم افــزار Minitab و اجــرای آزمــون تحليــل واريانــس يــک 
ــه روش آزمــون Tukey و درســطح معنــی داری 5درصــد، تحليــل و  طرفــی ب
تمــام خــواص براســاس درجــه اثــر اولويــت بنــدی و ســپس گروه بنــدی شــدند. 
تغييــر گروه بنــدی هــر مشــخصه براســاس وجــود اختــلاف معنــی دار در نتايــج 
در مقايســه بــا ســاير خــواص انجــام شــد. خلاصــه نتايــج اجــرای ايــن آزمــون 
درجــدول 2 آمــده اســت. همين طــور کــه مشــاهده می شــود، پنــج مشــخصه بــه 
ترتيــب طــرح و نقــش، رنگ بنــدی، ســاختار بافتــه ســطحی نــوک ســاق پــرز، 
پرزدهــی، مشــخصات نــوک ســاق پــرز در گــروه اول از نظــر درجه اثــر و اهميت 

بــرای مطالعــه و تحليــل طــول عمــر فــرش قــرار دارنــد.
ــرار  ــر ق ــه اث ــروه دوم درج ــمار در گ ــرز، رج ش ــاع پ ــاد، ارتف ــخصه های ابع  مش

جدول 1 : خلاصه نتایج پرسشنامه ها

جدول 2: آزمون تحلیل واریانس یک طرفی با رویه Tukey برای 
گروه بندی خواص عملکردی فرش ها
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گرفته انــد. بــا توجــه بــه هــدف اصلــی ايــن پژوهــش مبنــی بــر دســتيابی بــه 
ــت  ــا، هف ــردی فرش ه ــواص عملک ــع از خ ــی جام ــدود ول ــه ای مح مجموع
مشــخصه برتــر حاضــر در گروه هــای اول و دوم کــه در برگيرنــده هــر دو نــوع 
طيــف خــواص عمــده فرش هــا هســتند، بــه عنــوان مجموعــه خــواص منتخب 

بــرای تضميــن کيفيــت عملکــرد فرش هــای دســتبافت پيشــنهاد شــدند.

نتایج مطالعات تطبیقی
در جــداول 3 و ٤ و 5 نتايــج مطالعــات تطبيقــی بــر اســاس طــرح و نقــش، تغييــر 

مشــخصه رنگ بنــدی و تغييــر مشــخصه ارتفــاع
پرز فرش ها بررسی شده است.

اهــم نتايــج تطبيقــی اين تحقيــق حاکــی از تطبيق مشــخصه های ابعــاد و طرح 
و نقــش و عــدم تطبيــق شــرايط تغييــر در عامل هــای نــوع گــره و تراکــم پــرز 
و رنــگ بنــدی و ارتفــاع پــرز و دوام لايــه زيريــن و نمــره و تــاب نــخ پــرز در دو 

نــوع فــرش دســتباف و ماشــينی می باشــد.

نتیجه گیری
بــا توجــه بــه تحليل هــا و نتايــج مــورد بحــث بنا بــه اهــداف تعريــف شــده برای 

ايــن مقالــه نتايــج بــه دســت آمــده به طــور مختصــر در زير اشــاره شــده اســت:

ــا و  ــا نيازه ــاط ب ــر در ارتب ــرای تغيي ــا ب ــری فرش ه ــواص ظاه ــن خ مهمتري
خواســته های جديــد مشــتريان عبــارت بــودن از طــرح و نقــش، رنــگ بنــدی 
ــوع گــره، نمــره تــاب نــخ پــرز و دوام لايــه  ــرز، ابعــاد، ن ارتفــاع پــرز، تراکــم پ

ــن فــرش.  زيري
در مــورد تغييــر عوامــل طــرح و نقــش و تغييــر تراکــم و رنگبنــدی شــرايط تغيير 
در خــط توليــد و ابزارهــا بــرای سيســتم توليــد هــر دو نــوع فــرش اشــتراکات يــا 
تطبيــق وجــود داشــت. در مــورد مهيــا کــردن نخ هــای رنگــی و هزينــه تغييــر 
ابعــاد و ازديــاد يــا کاهــش نمــره نــخ در دو نــوع فــرش دســتبافت و ماشــينی 
اشــتراکات وجــود داشــت. در بحــث افزايــش تعــداد رنــگ، رو کارگيــری فــرش، 
رج شــمار، وضــوح نقــوش، اســتحکام گــره، و ... افتــراق وجــود داشــت. در فــرش 
ماشــينی محدوديت هايــی وجــود دارد کــه شــامل تعــداد رنــگ، ســرعت در تغيير 
رنــگ، شــلوغی و خلوتــی طــرح و ... اســت؛ هم چنيــن فــرش دســتبافت دارای 
محدوديتــه ای ديگــری از قبيــل ســرعت بافت بــا تغيير تراکــم، محدوديــت اندازه 

فــرش و مــوارد شستشــو اســت.

پی نوشت
1- کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه علم و هنر يزد

2- استاديار، عضو هيئت علمی گروه فرش و طراحی پارچه، دانشگاه علم و هنر يزد

جدول 3: مطالعه تطبیقی تغییر مشخصه طرح و نقش فرش ها

جدول 4: مطالعه تطبیقی تغییر مشخصه رنگ بندی فرش ها

جدول 5: مطالعه تطبیقی تغییر مشخصه ارتفاع پرز فرش ها

 65 شماره 196   خرداد  98  


